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Procesul de depunere cu laseri a puberilor metalice abordeaza din punct de
vedere teoretic, practic si experimental, un domeniu de varfin ceea ce priveste
tehnologiile moderne, aducand la cunostinta cititorului aproape tot ce se stie
despre depunerile cu laser, alaturi de propriile cercetari, ceea ce face calucrarea
sd aibe caracter de unicatin domeniu.

Prin prisma investigatiilor experimentale si a analizelor detaliat
prezentate, lucrarea, permite determinarea conditiilor si a parametrilor
necesari pentru o gama larga de aplicatii, privind imbunititirea sau
reconditionarea suprafetelor metalice, prin tehnologia de depunere cu fascicul
laser si pulberiinalt aliate pe baza de nichel.

Pe parcursul lucririi este realizatd o introducere ampla in domeniul
tehnologiei laser, este descris procesul de depunere cu laser si sunt prezentate
investigatii experimentale si determinari analitice menite si evidentieze
dependenta dintre principalii parametri de proces si proprietatile morfologice si
mecanice ale straturilor depuse.

Prin cele prezentate lucrarea este de folos tuturor acelora preocupati de
reconditionarea suprafetelor metalice dar si celor preocupati de fascinantul si
incomparabilul domeniu laser
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